\—| SoSTEmS
MOB SYSTEMES

DE PUISSANCE
II RAPPORT D'ANALYSE D'HUILE

USURE NORMAL
CONTAMINATION NORMAL
ETAT DU FLUIDE NORMAL

Secteur

[6100261330]

entité de la machine

6311954224

Composant

Transmission (Auto)

RECOMMENDATION

Echantillonner de nouveau I'équipement au prochain intervalle de
vidange afin d'en surveiller la condition.

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

CONTAMINATION

Il n°y a aucun indice de contamination dans le fluide.

ETAT DU FLUIDE

Le AN est acceptable pour ce fluide. L'état de le fluide permet d'en
prolonger I'utilisation.

ID du rapport: DETSTE [WCAMIS] 02615066 (Generated: 02/13/2024 12:35:37) Rev: 1

Test

Numéro d'échant.
Date d'échant.
Age d la Machine
Age de I'huile
Age du filtre
Huile changée
Filtre changé
Statut de I'échant.

Fer
Chrome
Nickel
Titane
Argent
Aluminium
Plomb
Cuivre
Etain
Vanadium
Métal blanc

Silicium
Potassium
L'eau

Limon

Débris

Saleté
Apparence
Odeur

Eau émulsifiée

Sodium
Bore
Baryum
Molybdene
Manganese
Magnésium
Calcium
Phosphore
Zinc

Soufre
Indice d'acidité
Visc 40°C
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Limit/Abn

>65
>55
>85
>5

0

40
320
5
1050
1.0
38.9

Current History1 History2
WA0021192 | ---
08 Feb 2024 | ---
0 — —
0 — ——
0 — —
N/A
N/A
NORMAL | ---

97
229
13
1220
1.00

33.8

Contact/Location: Steve Racine - DETSTE
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'@ CALA Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9 Wajax Power Systems
N N2 d'échantillon : WA0021192 Recu : 12 Feb 2024 2997 AV. WATT
150 17025:2017 N2 de laboratoire : 02615066 Tested 113 Feb 2024 Quebec, QC
f:;:ﬂ':d Numéro unique : 5724161 Diagnostiqué : 13 Feb 2024 - Wes Davis CA G1X3wW1
4 Analyse : MOB 2 ( Additional Tests: TAN Man ) Contact: Steve Racine
Pour discuter cetter rapport, contacter le service a la clientéle au 1-800-268-2131. sracine@wajax.com
Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab. T:
La validez de los resultados y la interpretacion se basan en la muestra y la informacién proporcionada. F: (418)651-4448
ID du rapport: DETSTE [WCAMIS] 02615066 (Generated: 02/13/2024 12:35:41) Rev: 1 Contact/Location: Steve Racine - DETSTE
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