m geg?gws USURE
MOB BEPUISSANCE CONTAMINATION| ANORMAL
L RAPPORT D'ANALYSE D'HUILE ETAT DU FLUIDE
Secteur
[6100266401]
5472904501 41822
omposant

Moteur diesel

|RECOMMENDATION | Test UOM Method  LimitAbn | Current | Historyi  History2
Nous vous recommandons de vérifier la source de la fuite de fluide de Numéro d'échant. Client Info WAQ021272 | ---
refroidissement. Nous vous recommandons de vidanger I'huile de ce Date d'échant. Client Info 22 Feb 2024 ---
com_posant si vous ne I'avez pas déja fait. Nous vous repommandons AgedlaMachine kms  Client Info 8000 N
de rincer complétement le composant avant de le remplir I'huile. Nous . o )
vous recommandons d'échantillonner de nouveau dés que possible Age de I'huile  kms  Client Info 0
afin de contrdler la situation. Le fluide n’était pas spécifié, toutefois, Age du filtre kms Client Info 0

une comparaison avec d’autres fluides indiqu que ce fluide est du

(GENERIC) DIESEL ENGINE OIL SAE 40. Veuillez confirmer. Huile changee Client Info Not Changd | -
Filtre changé Client Info Not Changd  ---
Statut de I'échant. ABNORMAL | ---
Fer ppm  ASTMD5185m) >200 30 - -
Les taux de métaux sont typiques pour la période de rodage d'un Chrome ppm  ASTMDS185m) >20 2 - -
nouveau composant. Nickel ppm ASTM D5185(m) >2 3 -- -
Titane ppm  ASTMD5185(m) >2 0 = =
Argent ppm  ASTMD5185(m) >2 0 - -
Aluminium ppm  ASTMD5185m) >30 (] = =
Plomb ppm  ASTMD5185m) >30 0 - -
Cuivre ppm  ASTMD5185m) >30 3 = =
Etain ppm  ASTMD5185(m >15 (] - -
Vanadium ppm  ASTMD5185(m) 0 = =
| CONTAMINATION | Silicium ppm  ASDSNET) >30 | 4
Le test de glycol est positif. Il y a une légére concentration de glycol Potassium ppm  ASTMDS185(m) >20 109
dans le I'huile. Essence WC Method >3.0 <1.0
L eau WC Method >0.2 NEG
Glycol Yo ASTM D7922* 0.015
% de suie % ASTM D7844* >3 0.2
Nitration Absicm  ASTMD7624 >20 7.7
Sulfatation  Absiimm ASTMD7415* >30 20.7
Eau émulsifiée scalar Visual* >0.2 NEG
Sodium ppm  ASTMD5185m) >216 51
Le résultat pour le BN indique que la réserve d'alcalinité est Bore ppm  ASTMD5185m) 250 48
acceptable pour I'huile. I'huile ne peut plus étre utilisée en raison de la Baryum ppm ASTMD5185(m) 10 0
présence de contaminants. Molybdene ~ ppm  ASTHDSIgSMm 100 14
Manganése ppm ASTM D5185(m) 0
Magnésium ppm ASTM D5185(m) 450 22
Calcium ppm ASTM D5185(m) 3000 2214
Phosphore ppm  ASTMD5185m) 1150 948
Zinc ppm ASTM D5185(m) 1350 1122
Soufre ppm  ASTMD5185(m) 4250 3034
Oxydation Abs/.imm  ASTM D7414* >25 16.2
Indice d'alcalinité mgKOHjg ASTM D2896* 8.5 7.45
Visc 100°C cSt  ASTMD7Z279m) 14.4 14.1
ID du rapport: TRA41STE [WCAMIS] 02618295 (Generated: 02/27/2024 17:28:06) Rev: 1 Contact/Location: DANIEL BLANCHETTE - TRA41STE
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Contamination par le glycol
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Accredited Numéro unique
Laboratory

Analyse

ID du rapport: TRA41STE [WCAMIS] 02618295 (Generated: 02/27/2024 17:28:09) Rev: 1

: WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9

: MOB 2 ( Additional Tests: Glycol )

Pour discuter cetter rapport, contacter le service a la clientéle au 1-800-268-2131.

Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.
La validez de los resultados y la interpretacion se basan en la muestra y la informacién proporcionada.

TRANSPORT F. BLANCHETTE

: WA0021272 Recu : 27 Feb 2024 8645 CHEMIN ROYAL
102618295 Tested : 27 Feb 2024 SAINTE-PETRONILLE, QC
: 5735405 Diagnostiqué : 27 Feb 2024 - Wes Davis CA GOA 4C0

Contact: DANIEL BLANCHETTE
leclerc.f@videotron.ca
T: (418)808-6525
F: (418)828-1077

Contact/Location: DANIEL BLANCHETTE - TRA41STE
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