USURE NORMAL
CONTAMINATION NORMAL

II RAPPORT D'ANALYSE D'HUILE ETAT DU FLUIDE| e lilIE

Identité de la machine

519022

Composant

Moteur a essence

lui

_En(é)t provided} (--- GAL)

RECOMMENDATION Test UOM  Method  LimitAbn | Current | Historyl  History2
Numéro d'échant. Client Info PC0079140 | ---
Aucune mesure corrective nest recommandée pour I'instant. Date d'échant. Client Info 29 Feb 2024 | -
E.chantillon.ner\de nouveau I‘équipgrpent au prochai’n 'intervalle de AgedlaMachine kms  Client Info 54568
idangeoin d on suvell b condion Voulz précker lamarase o pgo o kmo Cioniio |0 |- -
’ Age du filire kms  Client Info 0
Huile changée Client Info N/A
Filtre changé Client Info N/A
Statut de I'échant. NORMAL | -
USURE For e T
Chrome ppm  ASTMD5185(m) >20 0
Les taux d’usure de tous les composants sont normaux. Nickel ppm  ASTMD5185m) >5 <1
Titane ppm  ASTMD5185(m) 0
Argent ppm  ASTMD5185(m) >2 0
Aluminium ppm  ASTMD5185m) >40 2
Plomb ppm ASTMD5185(m) >50 0
Cuivre ppm  ASTMD5185m) >155 1
Etain ppm  ASTMD5185m) >10 0
Vanadium ppm  ASTMD5185(m) 0
Métal blanc scalar Visual* NONE NONE
Bronze scalar Visual* NONE NONE
CONTAMINATION Silicium ppm  ASTMDS185m) >30 19
Potassium ppm  ASTMD5185m) >20 <1
Légére dilution de carburant dans I"huile. Aucun autre contaminant n"a Essence % ASTMD7593* 4.0 1.6
été détecté dans I'huile. Ceall WC Method 0.2 NEG
Glycol WC Method NEG
% de suie % ASTM D7844* 0
Nitration Abs/cm ASTMD7624* >20 10.9
Sulfatation Abs/Amm ASTM D7415* >30 22.0
Limon scalar Visual* NONE NONE
Débris scalar Visual* NONE NONE
Saleté scalar Visual* NONE NONE
Apparence scalar Visual* NORML NORML
Odeur scalar Visual* NORML NORML
Eau émulsifiée scalar Visual* >0.2 NEG
ETAT DU FLUIDE Sodium ppm  ASTMDSISSm) >400 | 2
Bore ppm  ASTMD5185(m) 109
Le résultat pour le BN indique que la réserve d’alcalinité est Baryum ppm  ASTM D5185(m) 0
gcqutgble pour I'huile. L état de I'huile permet d'en prolonger Molybdéne ppm  ASTMD185(m) 68
Futilisation. Manganése  ppm  ASTHD5185(n) 0
Magnésium ppm  ASTMD5185(m) 449
Calcium ppm  ASTM D5185(m) 1173
Phosphore ppm  ASTMD5185(m) 566
Zinc ppm  ASTMD5185(m) 686
Soufre ppm  ASTM D5185(m) 2427
Oxydation Abs/.imm ASTM D7414* >25 14.4
Indice d'alcalinité mgKOHlg ASTM D2896* 7.04
Visc 40°C cSt ASTM D7279(m) 53.5
Visc 100°C cSt ASTM D7279(m) 9.6
Indice de viscosité (V) Scale  ASTM D2270* . 165 | -
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Dilution par le carburant Fer (ppm) Plomb (ppm)

0.0 450 60 Sévire
5.0] Sévie 400 S0 . 0
850 0 20
it 40 I_:‘Amarmal 300 00
_ 250 _
20 5 5 80
200
0o ~ - 150 Anormal 60 Anomal
qut‘: Sﬂo:‘: 00 40
50 20
Indice d"alcalinité 0 0
6.0 ot v ot '
S0 g S b o
20 5 B 5 3
£50 Aluminium (ppm) Chrome (ppm)
a0 100 45
10 gp ) S 10] Stdre
20
0 ?3 3
00 ! 30
2 3 0
2 =S e _25
s s g 50 :..:] Anomal
10 a&nom’ld Lir o
Viscosité 100°C “ 15
13+ Anomnal @ "
- B 0 5
B Cuivre (ppm) Silicium (ppm)
8 300 00T it
3 3 7504 S n
60
Viscosité 40°C 200 “
607 Anomal
a = Anomal =
5 s1501 9 510
...T'CI 30 a&nnrmal
265 00
%53 20
. 50 »
50 nAnurmal 0 0
e g 5 g g
h h Viscosité 100°C Indice d" alcalinité
4 8.0
135
. 7.0
. a&nom’ld
125 ;5 0
=18 g
F1os
. =al
0 8
951 4 220
9
10
85
g + 0.0 -
'@ CALA Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9 TRANSDEV QUEBEC INC.
N N2 d'échantillon : PC0079140 Recu : 29 Feb 2024 210 BOUL. INDUSTRIEL
150 17025:2017 N2 de laboratoire : 02618939 Tested : 01 Mar 2024 CHATEAUGUAY, QC
f:;:ﬂ':d Numéro unique : 5736049 Diagnostiqué : 01 Mar 2024 - Kevin Marson CA J6J 422
4 Analyse : MOB 2 ( Additional Tests: FuelDilution, KV40, PercentFuel, VI ) Contact: Service Manager
Pour discuter cetter rapport, contacter le service a la clientéle au 1-800-268-2131.
Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab. T:
La validez de los resultados y la interpretacion se basan en la muestra y la informacién proporcionada. F:
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