\—] USURE
MOE| | IEBHERR CONTAMINATION

I RAPPORT D'ANALYSE D'HUILE ETAT DU FLUIDE
Secteur
364161)
entité de la machine
&LE)EI;I ERR L538_ 962535-1 754
L\lllugyeu de roue Arriere gauche
LIEBHERR GEAR BASIC 90 LS (--- GAL)
| Test UOM  Method Limit/Abn | Current History1 History2
Echantillonner de nouveau I'équipement au prochain intervalle de Numéro d'échant. Client Info LH LH
vidange afin d'en surveiller la condition. Date d'échant. Client Info 12 Apr 2024 | 02 May 2023 ---
Age d laMachine hrs Client Info 2949 2500
Age de I'huile  hrs Client Info 0 0
Age du filtre  hrs Client Info (] 0
Huile changée Client Info N/A N/A
Filtre changé Client Info N/A N/A
Statut de I'échant. NORMAL | NORMAL ~ ---
Fer ppm ASTMD5185(m) >500 12 22 -
Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. Chrome ppm  ASTMDS1ESm) >8 0 0 -
Nickel ppm  ASTMD5185m) >5 0 <1 -
Titane ppm  ASTMD5185(m) 0 =
Argent ppm  ASTMD5185(m) 0 -
Aluminium ppm  ASTMD5185(m) >5 0 <1
Plomb ppm ASTMD5185(m) >5 0 2 -
Cuivre ppm  ASTMD5185m) >50 0 0 =
Etain ppm  ASTMD5185(m) 0 0 -
Vanadium ppm  ASTMD5185(m) 0 0 =
Métal blanc scalar Visual* NONE NONE NONE
Bronze scalar Visual* NONE VLITE NONE
Silicium ppm ASTMD5185(m) >25 0 <1
Il n°y a aucun indice de contamination dans I'huile. Potassium ppm  ASTMD5185(m) >20 <1 <t
Leau WC Method >0.2 NEG NEG
Limon scalar Visual* NONE NONE NONE
Débris scalar Visual* NONE NONE NONE
Saleté scalar Visual* NONE NONE NONE
Apparence scalar Visual® NORML NORML NORML
Odeur scalar Visual* NORML NORML NORML
Eau émulsifiée scalar Visual® >0.2 NEG NEG
Sodium ppm  ASTM D5185(m) 1 2 -
L'état de I'huile est acceptable pour la durée de service. Bore ppm  ASTMDS185m) O <1 <t -
Baryum ppm  ASTMD5185m) O 0 -
Molybdene ppm ASTM D5185(m) O 0 --
Manganese ppm  ASTMD5185m) O 0 <1
Magnésium ppm  ASTMD5185(m) <1 <1 <1
Calcium ppm  ASTMD5185(m) <1 6 <1
Phosphore ppm  ASTMD5185(m) 2143 2186 2454
Zinc ppm ASTMD5185(m) <1 9 4
Soufre ppm ASTMD5185(m) 23468 25329 28576
Visc 40°C cSt ASTMD7279(m) 170 179 179
ID du rapport: LOC500QUE [WCAMIS] 02637236 (Generated: 05/23/2024 15:34:42) Rev: 1 Submitted By: Eric Beaulieu

Page 1 sur 2



Viscosité 40°C
130 Angmal 0o
50 1000
300
g = 800
0 70
150{ Jeemal § .
= 500
0 400
g g 300
b 2 200
00
0

Fer (ppm)

Sévire

Anomal
=]

] -
o =
o o

= =

Aluminium (ppm)

- = wm o

]

ppm

e

R I ]

ppm
T
=

Severe
e

Anomal
a

May2/23
Apr12/24

A

Cuivre (ppm)

Anomal
a

cSt {40°C)

P o
o =
ol o~
= o

Viscosité 40°C

Anomal
=]

......

ppm

- @ w2

]

ppm

w

LI

(]

ppm
co

ra

Plomb (ppm)

Sévére

Anormal
=]

\

] -t
o o
o o
= =

Chrome (ppm)
Sévere

d

Anormal
a

May2/23
Aprl2/24

A

Silicium (ppm)

Anarmal
a

3000

2500

2000

1500

1000

500

] I
o =]
ol o

= <<

1

4 CALA Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9 Location Deric
Vst Ned'échantillon : LH Recu : 23 May 2024 500 Rue Ressac, Batiment B
1S0 17025:2017 N de laboratoire : 02637236 Tested : 23 May 2024 Quebec, QC
f:;;ﬂ':; Numéro unique : 5786398 Diagnostiqué : 23 May 2024 - Wes Davis CA G1J5L7
Analyse :MOB 1 Contact: Anthony Lavallee

Pour discuter cetter rapport, contacter le service a la clientéle au 1-800-268-2131. anthony.lavallee@groupederic.ca
Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab. T:
La validez de los resultados y la interpretacion se basan en la muestra y la informacién proporcionada. F:
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