Echeverria 140 SIN COMENTARIOS °

DR. B1603CXD | Vicente Lopez ) AR
LANTOS Buenos Aires | Argentina NO NORMAL () WEG“E““
WEARCHECK TEL. 4551 - 2121 CRITICO ° ‘s ~
contacto@wearcheck.com eqp ario®
Cliente HOLCIM (ARGENTINA) S.A. INFORMACION PROVISTA POR EL CLIENTE
Planta CAPDEVILLE - MENDOZA Equipo CA461-RH3 Componente Cojinete reductor Noroeste [PISTA 3]

Contacto Emiliano Nicolas Bussolotti - - Dulce Ahumada - Marcelo Encias Marca Sew Eurodrive Volumen (L) 70
Procedencia HOLCIM (ARGENTINA) S.A. Modelo Genérico Agregado -

Fecha recepcion 21/03/2024 Nro de serie - Cambio lubricante No
Fecha informe 27/03/2024 - Realizado entre 22/03/2024 y 25/03/2024 Lubricante Kliiber KLUBERSYNTH GH6 680 Cambio filtro -
Muestreo por Realizado por el cliente Rétulo Nro. informe 24031316

INFORME (057291 v.1 - Final)

Fecha Horas/Km
K.Y a viscosidad corresponde al aceite informado. El valor de oxidacién es normal. La acidez (TAN) es aceptable. Ausencia de sustancias oxidadas. Ausencia de sélidos insolubles.
(ofe]Se detecta contaminacion con polvo ambiente reportable. Se detecta muy alta contaminacion con agua reportable. El cédigo ISO no se puede determinar por presencia de particulas no magnéticas
24031316 Equipo -hs visibles, PVN. Presenta: Escasa herrumbre. Escaso hollin. Apreciables particulas carbonosas de hasta 85pm. Escasas particulas cristalinas de hasta 20pm. Escasas fibras.
14/03/2024 Componente -hs p]YDesgaste ferroso, hierro aceptable. Densidad ferrosa gruesa (PQI) nulo. Desgaste no ferroso, se encuentran dentro del rango normal. Presenta: Escasas particulas metalicas ferrosas de hasta 10pm.
Lubricante -hs FUQ

J.\e2Por favor informar horas del aceite y del equipo. Se recomienda verifique fuente de la contaminacion y eliminela. Verificar venteos para controlar la contaminacion. Deshidrate el aceite vy filtre el

23000171 Equipo -hs
3  08/08/2023 Componente -hs
LL10000111 Lubricante -hs
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sistema con filtros de alta eficiencia y tome una muestra en el préximo PM.

La viscosidad corresponde al aceite informado. Los valores de oxidacion, nitracién y sulfatacién son normales. La acidez (TAN) es aceptable. Ausencia de sustancias oxidadas. Escasos sélidos
insolubles. Presenta: Escasa materia resinosa en escamas de hasta 90um. Escasa materia resinosa envejecida.

23000172 Equipo “hs No se detecta contaminacion con polvo ambiente reportable. Se detecta contaminacién con agua reportable. Cédigo ISO presenta recuento elevado en particulas grandes y pequefias. Presenta:
2 08/08/2023 Com_p onente -hs EELos valores de desgastes se encuentran dentro del rango normal. Densidad ferrosa (PQIl) aceptable. Presenta: Escasas particulas metdlicas ferrosas de hasta 20pm
LL10000112 Lubricante -hs Eﬂ-
J.\2Falta dato de h de equipo. Se recomienda filtrar el sistema con filtros de alta eficiencia para disminuir la contaminacién de particulas y verificar fuente de contaminacion con agua y eliminarla. A fin

de observar la evolucién tome una muestra en el préximo cambio o PM.
insolubles.

(efe]Se detecta contaminacion con polvo ambiente . Se detecta contaminacién con agua reportable. Cédigo ISO presenta recuento elevado en particulas grandes y pequefias. Presenta: Escasa

herrumbre. Escasas particulas carbonosas de hasta 85um. Escasas particulas cristalinas de hasta 40pm. Escasas fibras.

[p]3 os valores de desgastes se encuentran dentro del rango normal. Densidad ferrosa (PQI) aceptable. Presenta:

J.\2AFalta dato de h de equipo. Se recomienda filtrar el sistema con filtros de alta eficiencia para disminuir la contaminacién de particulas y verificar fuente de contaminacion con agua y eliminarla. A fin
de observar la evolucién tome una muestra en el proximo cambio o PM.
LY.y a viscosidad corresponde al aceite informado. Los valores de oxidacion y nitracion son normales. No se detecta acidez elevada (TAN). Ausencia de sustancias oxidadas y sélidos insolubles. No se
observa: Materia resinosa.

Escasa herrumbre. Apreciable hollin. Apreciables particulas carbonosas de hasta 100um. Apreciables particulas cristalinas de hasta 60um. Escasas fibras.
BYNI a viscosidad corresponde al aceite informado. Los valores de oxidacion, nitracion y sulfatacion son normales. La acidez (TAN) es aceptable. Ausencia de sustancias oxidadas. Ausencia de sélidos
FUZ
(felNo se detecta contaminacion con tierra reportable pero si con agua. El cédigo ISO es elevado en particulas pequefas y grandes. Presenta: Escasas fibras. Escasas particulas cristalinas de hasta

4 2202;1(1))21;;2 (E':g?rlip%nente :Ez 40um. Escasas particulas carbonosas de hasta 40pm. No se observa: Hollin. Herrumbre.
Lubri’:: ante hs )] os valores de desgastes se encuentran dentro del rango normal. Densidad ferrosa (PQI) aceptable. Presenta: Escasas particulas metalicas ferrosas de hasta 40um. No se observa: Particulas
metalicas tipo ldaminas/virutas/plaquetas/macizos.
FUZ
)X alta dato de h de equipo y aceite. Verifique fuente de la contaminacion y eliminela. Deshidrate el aceite y filtre el sistema con filtros de alta eficiencia y tome una muestra en el préximo PM.
SA: SALUD - CO: CONTAMINACION - DE: DESGASTE - FU: FUNCIONAMIENTO - AC: ACCION
DATOS ANALITICOS:
Fe Cr Mo Al Cu Pb Sn Ag Ni \' Ti Si Na K B Mg Ca Ba Zn P S Cl Hollin Comb Agua Glicol Ox NOx SOx PQl TBN TAN pHIn
1 <1 <1 <1 4 <1 <1 <1 2 <1 2 26 <1 - <1 <1 1 <1 <1 6976 - - - - 32180' - 0.60 - - 0 - 0.96 -
20 <1 <1 <1 14 5 5 <1 1 <1 <1 11 <1 - <1 <1 1 8 1 5373 - - - - 36;9' - 0.30 - - 6 - 0.69 -
<1 <1 <1 <1 6 <1 <1 <1 <1 <1 <1 20 <1 - <1 <1 <1 <1 <1 4959 - - - - 33582' - 0.00 - - 0 - 0.78 -

3 <1 <1 <1 7 4 <1 <1 1 <1 <1 20 <1 - <1 <1 <1 <1 1 5679 - - - - 2219 - <000 - - 0 - 0.75 -
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1SO 4406
PVN
25/24/21
23/20/16
23/20/16

>4

Mo21316

>6

>10

>14

>21

>38

>70

>100 Filtr
- 45.00
- 60.00
- 7.00
- 44.00

FP

V40
703.9
697.6
706.9

V100
11341
115.6
110.5

669.9 109.1

261
267
256
262

METODOS Y UNIDADES

FILTRACION

FOTO 2

Elementos ASTM D5185 Agua KF
(ug/g) gg/g)

Hollin licol

(%) ASTM E2412 (%)
Combustible Interno Oxidacion
(%) (abs/0.1mm)
Agua Crackle Interno Nitracion
(%) (abs/0.1mm)

ASTM D6304

ASTM E2412

ASTM E2412

ASTM E2412

Sulfatacion
(abs/0.1mm)

PQl
TBN

Conteo

ASTM E2412 5 ASTM D7647
Particulas
Filtracion

Analex PQI (morioomL) 'S0 4405

ASTMD2g9s  |Viscosidad ASTM D7279
gmm /s - cSt)

ASTM D974 Indice de ASTM D2270
viscosidad

R

debidamente informado.

Especificacion suministrada por el cliente. Se devuelve el remanente de muestras y elementos de Andlisis para su disposicion final, o en su defecto se conserva en el Laboratorio durante 3 meses. Los datos informados se refieren a la muestra analizada, como fue recibida. El Laboratorio
no se responsabiliza por la informacién suministrada por el cliente. Para cada determinacion, la incertidumbre corresponde a la norma especifica. Se autoriza solamente la reproduccion total del presente informe. Toda informacion surgida a partir del andlisis de la muestra en cuestion, es de
caracter confidencial entre el cliente y el Laboratorio. No se divulgara ninguna informacién acerca de la misma, solo con el consentimiento del cliente. Cualquier otra informacién se considera informacién del propietario y se considerara confidencial. Ante requerimientos legales, el cliente sera

***FIN DE INFORME***

Firma:

Jorge Palma

2/2

0
41
-
<
<
o
o
2]
D
.




	FILTRACION

