LIEBHERR LH8OM 149850-1218 - Swing Drive G
Sample No: LH0091165
Oil Type: PETRO CANADA TRAXON SYNTHETIC 75W90

3 INFORMATIONSURL'éCHANTILLON

Numéro d'échant.
Date d'échant.
Heures de la Machine
Heures de I'huile
Huile changée
Statut de I'echant.
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ARCELORMITTAL LONG PRODUITS CANADA
3185 ROUTE MARIE-VICTORIN
CONTRECOEUR, QC

CA JOL 1CO0

Contact: Danny Drouin
danny.drouin@arcelormittal.com

T:

F:

Diagnostic

Confirm the source of the lubricant
being utilized for top-up/fill.
Echantillonner de nouveau
I'équipement au prochain intervalle
de vidange afin d'en surveiller la
condition.Les taux d'usure de tous
les composants sont normaux. Il ny
a aucun indice de contamination
dans I'huile. Les niveaux d'additifs
indiquent I'ajout d'une autre marque
ou d'un autre type d'huile. L'état de
I'huile est acceptable pour la durée
de service.

Depot: MITCON
Unique No: 5685739
Signed: Wes Davis

Report Date: 05 Dec 2023
Submitted By: ?
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