LIEBHERRR938 050377-1650 - Grease
Sample No: LH0274103
Oil Type: {unknown}

3 INFORMATIONSURL'éCHANTILLON

Numéro d'échant. LH0274103 =

Date d'échant. 08 Feb 2024 LES ENTREPRISES C. ARSENAULT
Heures de la Machine 0 991 RANG DU BOULEVARD

Heures de I'huile 0 ST-BARTHELEMY, QC

Huile changée N/A CA JOK 1X0

Statut de I'echant. SEVERE Contact: Service Manager

. CONTAMINATION

T:
F:
Eau % @ 44.94
Silicium ppm o1 . )
Sodium ppm Qo Diagnostic
Potassium ppm O <t Il s’agit du relevé de base de

@ MéTAUXD'USURE

Fer ppm o1
Cuivre ppm O <1
Plomb ppm oo
Etain ppm Qo
Aluminium ppm <1
Chrome ppm oo
Molybdene ppm 0
Nickel ppm O4
Titane ppm 0
Argent ppm oo
Manganése ppm 0
Vanadium ppm 0

ADDITIFS

Calcium ppm 6
Magnésium ppm <1
Zinc ppm 39
Phosphore ppm 38
Baryum ppm 0
Bore ppm 0

I'échantillon soumis.{sans objet}
Concentration élevée d'eau dans la
graisse. {sans objet}

ID du rapport: LES991STB [WCAMIS] 02615483 (Generated: 03/14/2024 13:53:47) Rev: 1

Depot: LES991STB
Unique No: 5724578

Signed: Bill Quesnel
Report Date: 26 Feb 2024

Contact/Location: Service Manager - LES991STB
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