LIEBHERR LH60OM 1197 36-1217 -Front Differential

Sample No: LH0284185
Oil Type: CHEVRON DELO SYNTHETIC GEAR 75W90

3 INFORMATIONSURL'éCHANTILLON

Numéro d'échant. LH0284185 LH0269977 LH0256428 LH0181390
Date d'échant. 09 Mar 2024 30 Sep 2023 16 May 2023 27 Apr 2023 ARCELORMITTAL LONG PRODUITS CANADA
Heures de la Machine 8982 8471 7832 7710 3185 ROUTE MARIE-VICTORIN
Heures de [I'huile 0 0 0 0 CONTRECOEUR, QC
Huile changée Changed Changed Not Changd Not Changd CA JOL 1CO0
Statut de I'echant. NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL Contact: Danny Drouin
‘ danny.drouin@arcelormittal.com
T:
ETATD'HUILE E
Visc 40°C cSt © 105 O 105 O 106 O 107
. Diagnostic
CONTAMINATION

Confirmez la source du lubrifiant

Eau % NEG NEG NEG NEG utilisé pour 'appoint/remplissage.

Silicium ppm O3 O3 o5 02 Echantillonner de nouveau

Sodium ppm O <1 o1 O <1 O <1 I'équipement au prochain intervalle

Potassium ppm o1 Q0 O <1 O <1 de vidange afin d'en surveiller la
condition.Les taux d'usure de tous

@ les composants sont normaux. Il ny
Mé'I'Al.IX D'USURE a aucun indice de contamination

dans I'huile. Les niveaux d'additifs

Fel: ppm o3 o8 O4 02 indiquent I'ajout d'une autre marque

Cuivre ppm o1 oK @ <1 @ <1 ou d'un autre type d'huile. L'état de

Plomb ppm (O)Y O <t (OY (O I'huile est acceptable pour la durée

Etain ppm oo oo oo oo de service.

Aluminium ppm O <t O <1 O <1 oo

Chrome ppm oo oo oo oo

Molybdene ppm oo oo oo (@)Y

Nickel ppm O <t O <1 oo oo

Titane ppm 0 0 <1 0

Argent ppm 0 <1 0 <1

Manganése ppm oo oo oo (@)Y

Vanadium ppm 0 0 0 0

ADDITIFS

Calcium ppm 7 o7 O 10 o7

Magnésium ppm 02 02 02 oo

Zinc ppm 7 09 o6 o 1

Phosphore ppm O 1404 O 1356 O 1490 O 1485

Baryum ppm oo O <t oo (@)Y

Bore ppm O 276 O 270 O 269 O 283
Depot: MITCON
Unique No: 5747529
Signed: Wes Davis
Report Date: 15 Mar 2024

ID du rapport: MITCON [WCAMIS] 02622410 (Generated: 03/15/2024 14:33:38) Rev: 1 Submitted By: ?

Page 1 sur 2



-
G.
@

Plomb (ppm)

A |

£2/914e

£Z/52994

7z/61d35

LLEZ=N

RALLY

LEEZEN

0z/6dag

DZ/E=A

] = w - ] =

Fer (ppm)

Sévere

[u]
Anomal
=]

|

£Z/914e

EZ/92984

zz/51de5

LL/ETEN

LZ/LLAo

LE/ETRN

0Z/pdag

DZ/ELER

=

300
250
200
50
100
50

wdd

Chrome (ppm)

Aluminium (ppm)

PR

EZ/91hR

EZ/920R4

7z/61033

ZLET=N

LZ/L1noN

LE/EZ=N

0Z/693

DZEL=N

=

FLBEN

£Z/9 4R

EZ/9Z0R4

Zz/g1d2g

LLETEN

LZ/L1AaN

LZ/ETEN

0Z/pdas

DZELER

=

Silicium (ppm)

Cuivre (ppm)

300

250

prd |

EZ/9 AR

EZ/92034

7Z/p1033

ZLET=N

L/ Lno

LE/EZEN

0Z/Ysg

DZEL=A

Lol

EZ/91Am

EZ/92084

ZZ/51d2g

LLETEN

LZ/LIhoN

LZ/ETEWN

0Z/pdas

DZELER

Additifs

Viscosité 40°C

P/

EZ/9 1A=

EZ/9293

721033

ZEETRN

LZ/L Lnon

LZ/EZ=N

0Z/gY=g

[
f
H
F
H
H
]
1
1
{
H
g
.
1
H
w
[ |
i
B
5
E &
EB
=]
Sio 9
RIS E
BFE ‘&
[ =] (=1 (=} = [=] [=] [=] [=] (=1}
5 8 8 8 8 8 8 8
B F R 8B 8 F &
widd
T
= m =
t E
B
.M_u ] .MD.
s = = o o o 2o
sE B B F & 8 2
= E : L
12:0%) 152

DEELRm

/BRI

£/ 1A=

EZ/9Z53d

ZZ/51d2g

LLETEN

LZ/L o

LZ/EZE N

0Z/pdeS

DZELRw

Submitted By: ?

(Generated: 03/15/2024 14:33:41) Rev: 1

ID du rapport: MITCON [WCAMIS] 02622410

Page 2 sur 2


http://www.tcpdf.org

	LIEBHERR LIEBHERR LH60M 119736-1217\Front Differential [LH0284185] 09 Mar 2024 @ 8982.0 hrs

