WEReX

Identité de la machine

Composant

Différentiel 2
Fluid

|
o

Recommendation

Confirm the source of the lubricant being utilized for
top-up/fill. Echantillonner de nouveau I équipement
au prochain intervalle de vidange afin d’en
surveiller la condition.

Usure
Les taux d'usure de tous les composants sont
normaux.

Contamination
Il n"y a aucun indice de contamination dans I"huile.

Etat Du Fluide

Les niveaux d'additifs indiquent I'ajout d*une autre
marque ou d'un autre type d huile. L*état de I'huile
est acceptable pour la durée de service.

PETRO CANADA DEXRON LS GEAR OIL 75W90 (--- GAL)

DIAGNOSTIC

Sample Rating Trend

RAPPORT D'ANALYSE D'HUILE

INFORMATION SUR L4CHANTILLON methode

Numéro d'échant.
Date d'échant.
Age d la Machine
Age de I'huile
Huile changée
Statut de I'échant.

CONTAMINATION

L'eau

MéTAUX D'USURE

Fer
Chrome
Nickel
Titane
Argent
Aluminium
Plomb
Cuivre
Etain
Antimoine
Vanadium
Béryllium
Cadmium

ADDITIFS

Bore
Baryum
Molybdene
Manganése
Magnésium
Calcium
Phosphore
Zinc

Soufre
Lithium

CONTAMINANTS

Silicium
Sodium
Potassium
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Métal blanc scalar Visual* NONE
Bronze scalar Visual* NONE
Précipié scalar Visual* NONE
Limon scalar Visual* NONE
Débris scalar Visual* NONE
Saleté scalar Visual* NONE
Apparence scalar Visual* NORML
Odeur scalar Visual* NORML
Eau émulsifiée scalar Visual* >.2
Eau libre scalar Visual*
Visc 40°C cSt ASTMD7279(m) 83.75
Coluer
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: WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9 GFL Environmental - 732 - Beauce - Hauling - Solid Waste
1 GFL0110438
: 02609744
15710830
:MOB 1
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Recu
Diagnostiqué
Diagnostiqueur

118 Jan 2024

: 18 Jan 2024
: Kevin Marson

Pour discuter cetter rapport, contacter le service a la clientéle au 1-800-268-2131.
Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.
La validez de los resultados y la interpretacion se basan en la muestra y la informacién proporcionada.

139, 181 Street,
Beauceville, QC
CA G5X 2S9

Contact: Sandrine Duval
sduval@matrec.ca

T: (418)774-5275
F: (418)774-5292
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