
[[380225]] VOLVO L90E 67935 - FRONT AXLE

Sample No: VCP394941
Oil Type: VOLVO SUPER WET BRAKE TRANSAXLE OIL WB102
Job No: 380225

STRONGCO EQUIPMENT5200 BOUL ST JOSEPHTROIS RIVIERE, QCCA  G8Z 4L8Contact: Alain Gauthieragauthier@strongco.comT: F: (819)840-0829
Diagnostic
Confirm the source of the lubricantbeing utilized for top-up/fill.Échantillonner de nouveaul`équipement au prochain intervallede vidange afin d`en surveiller lacondition. Le fluide était spécifiécomme VOLVO SUPER WET BRAKETRANSAXLE OIL WB102, toutefois,une comparaison avec d’autresfluides indiqu que ce fluide est duSAE 30 Transmission/Drive Train Oil.Veuillez confirmer la viscosité del`huile et veuillez préciser la marquede votre prochain échantillon.Lestaux d`usure de tous les composantssont normaux. Il n`y a aucun indicede contamination dans l`huile. Laviscosité de l`huile est plus élevéeque la normale. Ceci, en plus desniveaux d`additifs, indique que lamarque ou le type d`huile necorrespond pas à ce qui a été signalé.L`état de l`huile est acceptable pourla durée de service.

Depot: STR520TROUnique No: 5658040Signed: Kevin MarsonReport Date: 16 Oct 2023
ID du rapport: STR520TRO [WCAMIS] 02588974 (Generated: 10/16/2023 09:14:22) Rev: 1 Contact/Location: Alain Gauthier - STR520TRO

 INFORMATION SUR L'éCHANTILLONNuméro d'échant. VCP394941 --- --- ---Date d'échant. 06 Oct 2023 --- --- ---Heures de la Machine 17816 --- --- ---Heures de l'huile 0 --- --- ---Huile changée Not Changd --- --- ---Statut de l'echant. NORMAL --- --- ---
 ÉTAT D'HUILEVisc 40°C cSt 75.7 --- --- ---
 CONTAMINATIONSilicium ppm 18 --- --- ---Sodium ppm <1 --- --- ---Potassium ppm 0 --- --- ---
 MéTAUX D'USUREFer ppm 12 --- --- ---Cuivre ppm <1 --- --- ---Plomb ppm <1 --- --- ---Étain ppm 0 --- --- ---Aluminium ppm 1 --- --- ---Chrome ppm 0 --- --- ---Molybdène ppm 1 --- --- ---Nickel ppm <1 --- --- ---Titane ppm 0 --- --- ---Argent ppm <1 --- --- ---Manganèse ppm 0 --- --- ---Vanadium ppm 0 --- --- ---
 ADDITIFSCalcium ppm 3530 --- --- ---Magnésium ppm 17 --- --- ---Zinc ppm 956 --- --- ---Phosphore ppm 785 --- --- ---Baryum ppm <1 --- --- ---Bore ppm 13 --- --- ---
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