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EXTENDED LIFE COOLANT (--- GAL)

DIAGNOSIS SAMPLE INFORMATION  method limit/base current history1 history2

A Recommendation Sample Number Client Info cuo0023121 -
Nous vous recommandons de vérifier tous les Sample Date Client Info 08 Jul 2024 -
endroits par lesquels des contaminants peuvent Machine Age kms  Client Info 605897

pénétrer dans le systéme. Nous vous

. R Oil Age kms  Client Info 0
recommandons de vidanger I'agent de . )
refroidissement de ce composant si vous ne I'avez Oil Changed Client Info N/A
pas déja fait. Nous vous recommandons Sample Status SEVERE
déchantillonner de nouveau dés que possible afin - ’ :
de contréler la situation. PHYSICAL TEST RESULTS method limit/base current history 1 history2
Corrosion Glycol Type FT-IR UNK
Les concentrations de tous les métaux sont Specific Gravity ASTM D1298* 1.067
normales indiquant qu’il n’y a pas de corrosion pH Scale 0-14 ASTMD1287* 9.0 8.07
dans le systeme de refroidissement. Nitrites ppm  Alcan Test Kit* 960
A Contaminants Reserve Alkalinity ~ Scale0-20 ASTM D1121* 4.5 - -
L’échantillon contenait une couche d’un autre Percentage Glycol % ASTM D3321* 50 49.4
fluide don't I'origine et/ou le type est inconnu. Freezing Point oG ASTM D3321*  -40 -36
Coolant Condition Carboxylate -
Le niveau de nitrite est acceptable. La réserve —
d'alcalinité de ce fluide est acceptable. I‘agent de CORROSION INHIBITORS method limit/base current
refroidissement ne peut plus étre utilisée en raison Silicon ppm  ASTM D5185(m) 17
de la présence de contaminants. Phosphorus ppm  ASTMD5185(m) 6
Boron ppm  ASTMD5185(m) 5
Molybdenum ppm  ASTM D5185(m) 617
CORROSION method limit/base current history1 history2
Iron ppm  ASTMD5185(m) >15 0 -
Aluminum ppm  ASTMD5185m) >10 3
Copper ppm  ASTMD5185(m) >10 0 -
Lead ppm  ASTMD5185m) >10 0
Tin ppm  ASTMD5185m) >10 0 -
Silver ppm  ASTMD5185m) >10 0
Zinc ppm  ASTMD5185(m) 3 -
CARRIER SALTS limit/base current
Sodium ppm  ASTM D5185(m) 5322
Potassium ppm  ASTM D5185(m) 64
SCALE POTENTIAL method limit/base current history1 history2
Calcium ppm  ASTMD5185m) >100 8
Magnesium ppm  ASTMD5185m) >40 2
Hardness mglLCal03 In-house* <75 30
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3$ I\:Ltritis VISUAL method limit/base current history1 history2
7500 Coolant Color Visual* Orange/R Red
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CALA Laboratory : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9 RODRIQUE NORMAND INC
e Y070 Sample No. 1 CU0023121 Received 109 Jul 2024 17, CH DE LA SCIERIE, C.P. 2396
1S0 17025:2017 Lab Number : 02646807 Tested : 12 Jul 2024 BAIE COMEAU, QC
:::L‘r:'t?d Unique Number : 5812359 Diagnosed  : 12 Jul 2024 - Kevin Marson CA G5C 2T1
% Test Package : COOL ( Additional Tests: CENTRIFUGE(WARD), GlycolType ) Contact: Guy Normand
To discuss this sample report, contact Customer Service at 1-800-268-2131. patrice@trntransport.com
Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab. T: (418)589-9150
Validity of results and interpretation are based on the sample and information as supplied. F: (418)589-0702
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