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Secteur

Centre de coulé

Identité de la machine
09-01
Composant

Systeme hydraulique
Fluide

QUAKER CHEMICAL QUINTOLUBRIC 888-46 (700 LTR)

DIAGNOSTIC

Recommendation

Echantillonner de nouveau I'équipement au
prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la
condition.

Usure
Les taux d'usure de tous les composants sont
normaux.

Contamination

La propreté du systeme est acceptable pour votre
objectif de propreté 1ISO 4406. La propreté du
systéme et du fluide est acceptable.

Etat Du Fluide
Le AN est acceptable pour ce fluide. L'état de I'huile
permet d'en prolonger I'utilisation.

Sample Rating Trend

NORMALE

N1 SepZ0T4  OctZ015  May011  NowZ018  FebZ020  May2021  Nov2022

INFORMATION SUR L'éCHANTILLON methode

Numéro d'échant.
Date d'échant.
Age d la Machine
Age de I'huile
Huile changée
Statut de I'échant.

hrs
hrs

MéTAUX D'USURE

Fer
Chrome
Nickel
Titane
Argent
Aluminium
Plomb
Cuivre
Etain
Antimoine
Vanadium
Béryllium
Cadmium

ADDITIFS

Bore
Baryum
Molybdene
Manganese
Magnésium
Calcium
Phosphore
Zinc

Soufre
Lithium

CONTAMINANTS

Silicium
Sodium
Potassium
Eau

ppm d'eau

PROPRETé DU FLUIDE

Particules >4u
Particules >6u
Particules >14u
Particules >21u
Particules >38u
Particules >71p
Propreté de I'huile
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ASTM D5185(m)
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methode

ASTM D7647
ASTM D7647
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1SO 4406 (c)

limite/base

limite/base

>20
>20
>20

>20
>20
>20
>20

limite/base

limite/base

>15

>20
>0.05
>500

limite/base

>5000
>1300
>160
>40

>10

>3
>19/17/14

actuel

WC0818561
16 Aug 2023
0

0

N/A
NORMAL

actuel

14
5

<1
<1

actuel

105

5

457
<1

actuel

2

4

<1
0.042
428.3

actuel

2405
713

96

31

3

1
18/17/14

passél passé2

WC0787983  WC0787996
05 Apr2023 16 Mar 2023

0 0
0 0
N/A Changed

ATTENTION NORMAL

passél passé2
13 14
6 5)
<1 0
<1 <1
0 0
3 3
<1 <1
<1 <1
255 254
<1 <1
0 0
0 0
0 0
passéi passé2
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0 0
0 0
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<1 <1
10 11
107 108
4 4
464 458
<1 <1
passél passé2
4 5)
0 <1
0.018 0.015
187.4 155.3
passél passé2
6437 2338
1566 800
93 76
21 19
1 1
0 1
20/18/14 18/17/13
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- Fau FLUID DEGRADATION methode  limite/base actuel passéfi
1ag | SRR Indice d'acidité mgkOHg ASTMD974* 2.0 1.87 1.83 1.72
036 VISUEL methode limite/base actuel passéfl passé2
Tozs Métal blanc scalar Visual* NONE NONE NONE NONE
012 Bronze scalar Visual* NONE NONE NONE NONE
Anom. PR . *
voo N TSNS Précipié scalar Visual NONE NONE NONE NONE
2 g £ = & § § +® Limon scalar Visual* NONE NONE NONE NONE
i oy ¥ £ & & I 3 Débris scalar Visual*  NONE NONE NONE NONE
d d cul Saleté scalar Visual* NONE NONE NONE NONE
g5\ ENOAKCEIHES HARticLIES Apparence scalar Visua®  NORML  NORML NORML NORML
;:2 ' Odeur scalar Visual* NORML NORML NORML NORML
e Eau émulsifiée scalar Visual* >0.05 NEG NEG NEG
£ Eau libre scalar Visual* NEG NEG NEG
» 15k
E‘:Uk PROPRIéTéS DU FLUID methode limite/base actuel passéfi passé2
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Ok -

Sep19/14

Feb4/20

IMAGES DE L'éCHANTILLON methode limite/base actuel passéfi
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GRAPHIQUES
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P CALA Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9 RTA - UGB
Ne d'échantillon  : WC0818561 Regu 121 Aug 2023 C.P. 900
150 17025:2017 N¢ de laboratoire  : 02577164 Diagnostiqué : 23 Aug 2023 Ville de la Baie, QC
:‘::Lﬂ?d Numéro unique : 5630224 Diagnostiqueur : Wes Davis CA G7B 4G9
¥ Analyse 1 IND 2 ( Additional Tests: KF ) Contact: Alcan Epc
Pour discuter cetter rapport, contacter le service a la clientéle au 1-800-268-2131. mathieu.tremblay2@riotinto.com
Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab. T: (418)697-9568
La validez de los resultados y la interpretacion se basan en la muestra y la informacion proporcionada. F: (418)697-9550
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