WEReX

Identité de la machine

5501-CWX-003

Composant

Composant inconnu
Fluide

NOT GIVEN (- GAL)

DIAGNOSTIC

Recommendation

Vu la faible quantité d'informations pour cet
équipement et son lubrifiant, les recommandations
sont d ordre général et peuvent ne pas s appliquer
a cette application. Veuillez nous transmettre les
informations sur I'équipement, la contenance du
réservoir, le type de lubrifiant et toute autre
information pertinente pour une évaluation plus
précise. Echantillonner de nouveau I'équipement
au prochain intervalle de vidange afin d’en
surveiller la condition. A NOTER: S.V.P. inclure,
avec le prochain échantillon, des détails de la
capacité du réservoir et le type et le degré de
filtration. Veuillez préciser la marque, le type et la
viscosité de I'huile lors de votre prochain
échantillon. Veuillez fournir des données plus
completes lors du prochain échantillon.

Usure
Les taux d'usure de tous les composants sont
normaux.

Contamination
La teneur en eau est négligeable. Il ny a aucun
indice de contamination dans |"échantillon.

Etat Du Fluide
Le AN est acceptable pour ce fluide. L état de
I"échantillon permet d"en prolonger I utilisation.

Sample Rating Trend

RAPPORT D'ANALYSE D'HUILE

INFORMATION SUR L'éCHANTILLON methode

Numéro d'échant.
Date d'échant.
Age d la Machine
Age de I'huile
Huile changée
Statut de I'échant.

MéTAUX D'USURE

PQ

Fer
Chrome
Nickel
Titane
Argent
Aluminium
Plomb
Cuivre
Etain
Antimoine
Vanadium
Béryllium
Cadmium

ADDITIFS

Bore
Baryum
Molybdéne
Manganése
Magnésium
Calcium
Phosphore
Zinc

Soufre
Lithium

CONTAMINANTS

Silicium
Sodium
Potassium
Eau

ppm d'eau

FLUID DEGRADATION

Indice d'acidité

ID du rapport: ALG100ALM [WCAMIS] 02591157 (Generated: 10/24/2023 15:51:46) Rev: 1
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limite/base

limite/base

limite/base

limite/base

>20

limite/base

NORMALE

actuel passél

WC0747444
18 0ct2023
0 — —
0 - .
N/A
NORMAL

actuel passél

passé2

actuel

1

actuel

0.006
61.2

actuel passél passé2

0.86
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Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9 RTA - EEQ
“ T _s=..  Ned'échantillon :WC0747444 Regu 1238 Oct 2023 1000 DES SAPINS
1S0 17025:2017 Ne de laboratoire : 02591157 Diagnostiqué : 24 Oct 2023 ALMA, QC
:‘:::;:1?4 Numéro unique : 5668236 Diagnostiqueur : Kevin Marson CA G8B5W2
¥ Analyse 1 IND 2 ( Additional Tests: KF ) Contact: Laurie Bédard-T
Pour discuter cetter rapport, contacter le service a la clientéle au 1-800-268-2131. Laurie_Bedard-T@riotinto.com
Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab. T: (418)718-8923
La validez de los resultados y la interpretacion se basan en la muestra y la informacion proporcionada. F: (418)699-6424
1D du rapport: ALC100ALM [WCAMIS] 02591157 (Generated: 10/24/2023 15:51:46) Rev: 1 Contact/Location: Laurie Bédard-T - ALC100ALM
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