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Secteur

IM.B.,
5502-UHO-006 (S/N 3)

Compo‘sant
Systéme hydraulique l I II l l l l ]Il
Fluid Jdh |
AMERICAN CHEMICAL TECH. ECOSAFE FR-46 (4000 LTR) L AT ot et A e R
DIAGNOSTIC INFORMATION SUR L'éCHANTILLON methode limite/base actuel passé1i
Recommendation Numéro d'échant. Client Info WC0912939 \WC0859194  WC0792127
Echantillonner de nouveau I'équipement au Date d'échant. Client Info 07 Apr 2024 20 Sep 2023 23 Mar 2023
prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la Age d la Machine hrs Client Info 0 0 0
condition. Age de I'huile hrs  Glient Info 0 0 0
Usure Huile changée Client Info N/A N/A N/A
Les taux d'usure de tous les composants sont Statut de I'échant. NORMAL  ABNORMAL ABNORMAL
normaux.
Contamination MéTAUX D'USURE methode limite/base actuel passé1i
La propreté du systeme est acceptable pour votre Fer ppm  ASTMD5185m) >20 14 14 13
objectif de propreté ISO 4406. La teneur en eau est Chrome ppm  ASTMDSI83(m >20 10 11 12
négligeable. La propreté du systéme et du fluide est Nickel m  ASTH DSBS >20 0 0 <1
acceptable. ) PP
. . Titane ppm  ASTMD5185(m) 0 0 0
fta:\l\'?“ 'i'”'de - ide. L'état de I Argent ppm AT D185(m) 0 <1 0
e AN est acceptable pour ce fluide. L'état de I'huile L
permet d'en prolonger l'utilisation. Aluminium ppm ASTM D5185(m) >20 <1 <1 <1
Plomb ppm  ASTMD5185m) >20 0 <1 <1
Cuivre ppm  ASTMD5185(m) >20 9 10 10
Etain ppm  ASTMD5185m) >20 <1 <1 1
Antimoine ppm  ASTMD5185(m) 0 0
Vanadium ppm  ASTMD5185(m) 0 0
Béryllium ppm  ASTMD5185(m) 0 0
Cadmium ppm  ASTMD5185(m) 0 0
ADDITIFS methode limite/base actuel passé1i
Bore ppm  ASTMD5185(m) <1 <1 2
Baryum ppm  ASTMD5185(m) 0 <1 0
Molybdene ppm  ASTMD5185(m) 0 0 0
Manganese ppm  ASTMD5185(m) 0 0 <1
Magnésium ppm  ASTMD5185(m) <1 0 0
Calcium ppm  ASTM D5185(m) 0 <1 0
Phosphore ppm  ASTMD5185(m) 600 600 691
Zinc ppm  ASTMD5185(m) 9 9 10
Soufre ppm  ASTMD5185(m) 2745 2794 3080
Lithium ppm  ASTMD5185(m) <1 <1 <1
CONTAMINANTS methode  limite/base actuel passéfl
Silicium ppm ASTM D5185(m) >15 0 <1
Sodium ppm  ASTM D5185(m) 5 6
Potassium ppm  ASTMD5185(m) >20 <1 <1
Eau % ASTM D6304* >0.2 0.120 0.318
ppm d'eau ppm  ASTMD6304* >2000 1205 3188.4
PROPRETé DU FLUIDE  methode limite/base actuel passéf
Particules >4p ASTM D7647 >5000 566 542
Particules >6p ASTM D7647 >1300 169 200
Particules >14u ASTM D7647 >160 14 25
Particules >21p ASTM D7647 >40 6 5)
Particules >38u ASTMD7647 >10 1 0 7
Particules >71p ASTMD7647 >3 0 0 1
Propreté de I'huile ISO 4406 (c) >19/17/14 16/15/11 16/15/12 20/18/15
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RAPPORT D'ANALYSE D'HUILE
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6000
5000 ¢ 4 Indice d'acidité mgKOHlg  ASTM D974*
gmg VISUEL methode  limite/base
=3000
8o Rl AANAA Métal blanc scalar Visua®  NONE
- w V U V V V Bronze scalar Visual NONE
; Précipié scalar Visual* NONE
E & £ £ g 2 8§ ¥ Limon scalar Visual* NONE
& 2 & 2 3 2 i 3 Débris scalar Visual* ~ NONE
Tend d el Saleté scalar Visual* NONE
B0k ERERESEES PRI Apparence scalar Visual NORML
ol Odeur scalar Visual* NORML
S LA Eau émulsifiée scalar Visual* >0.2
Eau libre scalar Visual*

PROPRIéTES DU FLUID methode
Visc 40°C cSt

limite/base

46

ASTM D7279(m)

IMAGES DE L'éCHANTILLON methode

limite/base

Novh/T8
Nov30/17
Apr5/19
ecl0/20
Aug5/22

w
I
o
g
=

- Eau (KF) Coluer

5000 SR
4000
__%3903 Fond
LEZCIUU ormal A A A A A A\M

MAVVAVATAVATAY

R e T
8 &8 3§ 2 % % 3 % GRAPHIQUES

Alliages ferreux

Viscosité 40°C

actuel passé1i passé2
0.84 0.90 0.94

actuel passé1i passé2
NONE NONE NONE
NONE NONE NONE
NONE NONE NONE
NONE NONE NONE
NONE NONE NONE
VLITE NONE NONE
NORML NORML NORML
NORML NORML NORML
NEG NEG NEG
NEG NEG NEG

actuel

51.3

passé1i

51.7

passé2

51.1

actuel

passé1i

Comptage de particules

1 481,520 26
fer
54 Anomal E10 e 1228804 24
5 ol 307208 ~ 1
g W T =
2 0 = - g
=48 o = ] = = = ] ] E 1660 Anomal ~. Y[
%, | Base = o s = s 8 " ~ &
© 46y e g | 8 3 2 O E B o o
. & = £ = E = B 3 2 920 3y ] 3
421 Anomal Métaux non-ferreux g 480 e =
3 13 S 2
e =S e i = 2 1 2
E ¥ 8 = & § 10 e 2 2
=3 15 B = ] © E = 4 nmansannsans om0 E B
" . s 8 10
Tendance des particules ~ - L @ = o 2 b
Bk = b = 3 = Z = & z 8
B B o = = B =
dum | ] - I = 2 = 3 =]
o = = [=1
""""""'f;‘m . - q}.‘..’ B T4u 21u 36u 7 ::.C.‘
el Viscosité 40°C S Indice d"acdité
56 1 Anomal S
ge0 £ W
g at 2050
Hast 7 R
ﬁﬁmnﬂd =
% + 20.00 —+
E‘ E 2 3 E ﬁa Z :;, 8 = R z = B 32 ) = E 2 : < ] ]
' CALA Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9 RTA - ALMA
e Ne d'échantillon : WC0912939 Recu 108 Apr 2024 3000 RUE DES PINS OUEST, BATISSE 7103 MEZZALINE
1S0 17025:2017 N2 de laboratoire : 02627348 Tested 210 Apr 2024 ALMA, QC
:;;:;:l?; Numéro unique : 5760480 Diagnostiqué : 10 Apr 2024 - Wes Davis CA G8B6T3

Analyse 1 IND 2 ( Additional Tests: KF )
Pour discuter cetter rapport, contacter le service a la clientele au 1-800-268-2131.

ID du rapport: ALCALM [WCAMIS] 02627348 (Generated: 04/10/2024 08:19:57) Rev: 1

Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.
La validez de los resultados y la interpretacion se basan en la muestra y la informacién proporcionada.

Contact: Guy Dufour
guy.dufour-almacou@riotinto.com
T:

F: (418)480-6004
Contact/Location: Guy Dufour - ALCALM
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